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( وتعني متعدد  (Polyهي كلمة لاتينية تتكون من مقطعين "بولي "   : polymer رالبوليم

عبارة عن الاجزاء وهو  متعدد( وتعني "الاجزاء " او الوحدات اي انها merوالمقطع مير )

كبير من الجزيئات  عددلارتباط مركبات كيميائية كبيرة ذات جزيئات كبيرة تتكون نتيجة 

ان جزيئة البوليمر هي   كيميائية )تساهمية( مشكلة سلاسل طويلة بأواصرها الصغيرة مع بعض

 ]لها وزن جزيئي عالي [جزيئية كبيرة 

 

 

 

صغير ذو وزن جزئي  بسيطة عبارة عن مركبات كيميائية  :  monomerمير  المونو

( يمكنها التفاعل مع function group  بتركيب خاص )مجاميع فعالة هذا المركب تميزوي

السلاسل وف المناسبة لتكوين لمركب اخر وتحت الظرجزئ اخرى من نفس النوع او جزئ 

بعملية البلمرة  مع بعضها ذه الجزيئاتهالطويلة وتدعى عملية ارتباط  البوليميرية

(polymerization) 

        ,                    

 

مقاطع وهي ال: structural repeating units  )الوحدة المتكررة(ية للبوليمر الوحدة البنائ

بعد تفاعلها لتكوين  المونوميرات البوليميرية وهي الجزء المتبقي من المتكررة من السلسلة

مكافئة لجزيئية هذه الوحدات التركيبية بين قوسين وتكون صيغتها البوليمرات وتوضع 

  او تنقصها ذرة او مجموعة من الذرات المونومير
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عن  تمثلهي (  Dp)ويرمز لها بالرمز     :Degree of polymer  درجة البلمرة :

الذي  اسفل نهاية القوس عتوضالتي سلسلة البوليمير وال في المتكررة البنائيةالوحدات عدد 

, (n)بالعدد  ايضا عن درجة البلمرة يعبروللبوليمير المتكررة  يحتوي على الوحدة التركيبية

كلما  ازدادت درجة البلمرة لأي بوليمر كلما دل ذلك على ان وزنة الجزيئي كبير , يتباين عدد 

فعندما يكون عدد الوحدات المتكررة )درجة البلمرة ( ,  لبوليمر االوحدات المتكررة في سلسلة 

والتي يتراوح  oligomerيدعى المركب " اوليكومير" وقليلا بذلك الوزن الجزيئي قليلا  

تراوح اوزانها ياما البوليمرات الصناعية الشائعة   10-20من  لبوليمرات هذهلدرجة البلمرة 

للصمغ و   Dp   =100 بين   تكونعالية و( اي درجة البلمرة  106- 104)بين  الجزيئية 

Dp   =1000   للمطاط الصناعي والمواد البلاستيكية  والالياف  , ان درجة  البلمرة مقياس

والوزن   Dp للوزن الجزيئي للبوليمر حيث يمكننا حساب الوزن الجزيئي للبوليمر بمعرفة 

  الجزيئي للمونومير

 الوزن الجزيئي للوحدة المتكررة  Dp ×  الوزن الجزيئي للبوليمير =                  

( وعدد Nفي اي لحظة ) البوليميريةويعبر عن درجة البلمرة بالنسبة الى عدد الجزيئات 

   (N0)عند بداية البلمرة  ةالمونومريالجزيئات 

Dp = n = N/N0                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 (N)اي لحظه ـــي عدد جزيئات البوليميرية ف    

 (No)عدد جزيئات المونومير في بداية التفاعل     

  

 

 

 =  n 
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  lassificationCType of polymers and their واساس تصنيفها انواع البوليمرات

   Classification Based on sourcesنيف المعتمد على مصادر البوليميرأولاً : التص

مثل مصادرها اما نباتية او حيوانية  : Natural polymersالبوليمرات الطبيعية .1

السيليلوز والنشا والصمغ والقطن والمطاط الطبيعي والصوف وتكون هذه البوليمرات غالية 

  . الثمن لصعوبة الحصول عليها لذا يكون استخدامها محدود

 Cellulose    

 

وهي التي يجري تحضيرها من  : Synthetic polymers  البوليمرات الصناعية .2

  ة مثل البلاستيك والمطاط الصناعي والالياف الصناعيةكبات كيميائية بسيطمر
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وتشمل  : Modified Natural Polymers  المحورةالبوليمرات الطبيعية  .3

مجموعة  بإدخالبوليمرات طبيعية تجري عليها بعض التحويرات اما يتغير تركيبها الكيميائي 

جديدة في البوليمير او يتغير تركيب بعض المجاميع الفعالة او تطعيم على هذا النوع من 

ت السيليلوز لاخالبوليمرات المحورة بوليمير طبيعي على بوليمير صناعي ومن الامثلة هو 

بسبب الاواصر بوليمير طبيعي صعب الذوبان في المركبات ز & نترات السيليلو

( من السيليلوز الى OHولكن عند تحويل عدد من مجاميع ) ية الموجودة فيهالهيدروجينية القو

 استر الخلات فان خلات السيليلوز تذوب في معظم المذيبات العضوية 

 

 

 

 : natureClassification Based on chemicalثانياً : التصنيف المعتمد على الطبيعة الكيمياء للبوليمير 

ن مركبات ــــذه مــــتحضر ه :  Organic polymers البوليمرات العضوية - أ

او انها ناتجة من مصدر عضوي  تتكون من وحدات تركيبية عضوية متكررة ( ) عضوية

 وهذه اكثر البوليمرات اهمية في الصناعة

الى  البوليمرات وتنقسم هذه : Inorganic Polymers  البوليمرات اللاعضوية - ب

 ثلاث انواع

حيث ترتبط  : Organic – Inorganic Polymers البوليمرات اللاعضوية والعضوية – 1

 Polymersالسلسلة البوليميرية اللاعضوية بمجاميع عضوية مثل بوليمرات السيليكون 

Silicon  
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وتسمى :   Co- ordination Polymers البوليمرات المتضمنة على ارتباطات معدنية – 2

ي هذا النوع يدخل ايون معدني ـــف  Metal Chelate Polymersفي بعض المصادر 

Metal ion  المعدني  ضمن السلسلة البوليميرية العضوية حيث تكون الاصّرة بين العنصر 

مرات يولهذه الب مثل Co- ordination bondسقية اصّرة تنا من الجزيئة  والجزء العضوي

  يروسينالحاوية على الف

 

وتتكون عادة من  :Pure Inorganic Polymerبوليمرات لاعضوية بحتة  – 3

مركبات غير عضوية وتمتاز مثل هذه البوليمرات بمقاومتها العالية للحرارة ولفعل المواد 

  من السيليكون فقط او من النتروجين البوليميريةتكون سلالتها الجزيئية  الكيميائية و

 

 

 


