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  لبوليميرا لجزيئات  ائيــنـل البــكـد على الشـمــف المعتــيــصنـا : التــــالثــث

Classification Based on Structural shape of molecular  : 

الى ثلاث  البوليميريةتصنف البوليمرات على اساس الشكل  البنائي للجزيئات 

 ف في خواصها الفيزيائية والميكانيكية وفي استخدامها :اصناف رئيسية تختل

تكون في هذه البوليمرات الوحدات  : Linear Polymersالبوليمرات الخطية  –أ 

ية على التبلور وتكون ذات قابل التركيبية مرتبطة مع بعضها بشكل خطي متواصل

مثل  اكثر من الاصناف البوليمرية الاخرى وتمتاز بخواصها الميكانيكية المرغوبة 

  poly ethylene ,poly amide , بولي اثيلين  polystyrene بولي ستايرين

 

 

متفرعة اما بسبب كون ت :  Branched Polymers البوليمرات المتفرعة –ب 

رات متعدد المجاميع الفعالة او بسبب حدوث بعض التفاعلات يماستخدام مونو

ويختلف التفرع من حيث طول الفرع الجانبي وموقعة على السلسلة  الجانبية 

ولهذه التفرعات تأثير كبير على صفات البوليمر الفيزيائية كقابليتها   ةالبوليميري

 وعلى صفاتها الميكانيكية ةودرجة انتقالها الزجاجي على التبلور ودرجة انصهارها
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ن السلاسل متشابكة مع تكو : Crosslink Polymersالبوليمرات المتشابكة  –ج 

كبير على  تأثيرمن موقع واحد ولدرجة التشابك  بأكثربعضها ومرتبطة مع بعضها 

قل الصفات المطاطية تالفيزيائية والميكانيكية وزيادة التشابك  البوليمرصفات 

بصيغ غير قابلة وترتفع درجة الانصهار وعندما تكون درجة التشابك عالية 

  فورمالديهايدللإنصهار وغير موصل للحرارة والكهربائية مثل رائنجات اليوريا 

 DVB والبولي ستايرين مع داي فنيل بنزين  فورمالديهايدوالفينول 
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 رـمـوليـاعل البــفــة تــيــكــيــانــكــى ميــد علـــمـــتـعـف المـــيــصنــا : التــــرابع

Classification Based on the Polymerization Reaction  : 

هذه  : Addition Polymers (لاضافةو متسلسل )بوليمرات ابوليمرات ذات نم –أ 

لمركبات الاوليفينية الهيدروكاربونية غير المشبعة البوليمرات تتكون نتيجة تفاعلات الاضافة 

ولذلك لا ينتج من تكوينها خروج اي مواد ثانوية وتكون صيغة الوحدة المتكررة لجزيئاتها 

مشابهة تماما مع صيغة المونومير الذي يتكون البوليمر من تفاعل جزيئاته .مثل بولي 

 ين وبولي ايزوبرين ستاير

 

 

 

تتكون هذه  : Condensation Polymers بوليمرات ذات نحو خطوي )تكثيف( – ب

البوليمرات نتيجة لتفاعلات التكثيفية المعروفة في الكيمياء العضوية وتكون صيغة الوحدة 

يتكون البوليمر من تفاعل جزيئاته مع المتكررة لجزيئاتها تختلف عن صيغة المونومير الذي 

 بعضها مثل تفاعلات تكوين الاستر والاميد
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ً : التـــامســخ   Classificationراتـــمــيـــولـــللب ي ـــوجـــلـــكنــف التـــيــصنــا

 Technological AspectsBased on  : 

في درجات  (hard) هي مواد صلبة القوام  :Thermoplasticsالبلاستيكيات  –أ 

العجينة  ما يشبهوتتحول الى  (Soften) الحرارة الاعتيادية ولكنها تلين بالحرارة

تسيل وعند التبريد تتصلب  فأنهابحيث يمكن تشكيلها باليد واذا زادت درجة الحرارة 

 المطاوعةلبلاستيكيات باالحالة الصلبة ولهذا تدعى  لتأخذحتى تعود  تدريجيا

  , polystyrene البولي ستارين ,  polyethyleneللحرارة مثل البولي اثيلين

PVC  وهذا الصنف تتغير صفاتها بتأثير درجة الحرارة تتحول الى منصهرات

ثم تزداد مرونتها بتحولها وعندما تقترب من درجة انتقالها الزجاجية تصبح مرنة 

درجة حرارتها نسترجع حالتها الصلبة وتستغل  الى منصهرات لزجة وعند خفض

 . هذه الخاصية في تصنيع البوليمرات وتعتبر من اكثر البوليمرات اهمية صناعيا

 

 

 Thermosetting Polymers البوليمرات المتصلبة حراريا )غير المطاوعة للحرارية( –ب 

بالتسخين ولكن يساعد التسخين على ثباتها في  صهرــتنلا ي ـــمل البوليمرات التـيش

تتصلب بفعل الحرارة والضغط اثناء تحويلها الى الشكل المطلوب شكلها النهائي ) 

معقدة التركيب ومتشابكة الجزيئات وتمتاز بانها صلبة وتكون  ( في قوالب خاصة

رارة وتكون غير القوام وعديمة الذوبان في المذيبات وذات مقاومة عالية تجاه الح

 وتدخل في العديد من الصناعات الكهربائية والمنزلية  موصلة للحرارة والكهربائية
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للحرارة الى بوليمرات غير المطاوعة بطرق  المطاوعة البلاستيكاتويمكن تحويل 

 كيميائية او فيزيائية مثل اضافة بعض المركبات التي تعرف بمركبات متشابكة

(Crosslinking agent)  فتحصل تفاعلات التشابك لى البلاستيكيات ثم تسخينها ا

مكونة بوليمر متشابك اما الطرق الفيزيائية فتتضمن تعويض البلاستيك الى اشعة 

تفاعلات التشابك  حدوث  تؤدي الى  (high energy radiation) ذات طاقة عالية

   بين سلاسل البوليمر .

  resin Phenol formaldehyde        

 


